ESTUDIO DE CAPACIDAD DE PROCESO
Los siguientes datos corresponden a la resistencia a la presión interna de 100 botellas de vidrio cuya especificación es al menos de 200 psi.
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A) Hacer el histograma de frecuencias, incluyendo en la gráfica el promedio y el límite inferior de especificación.
B) Determinar el índice de desempeño correspondiente y el % de producto no conforme

